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产品名称 型号规格

委托单位 商    标

地    址 检验类别

生产单位
样品等级
安全类别

地    址 到样日期

抽样地点 检验日期

样品数量 分包情况

抽样基数
抽样批量

样品状态

批号或货
号或款号

生产日期

检验/判定
依据

备注

批准：

江苏省纺织产品质量监督检验研究院

JST-AW202101129TL

 

检 验 报 告

—

1米

TAWWBK92719、TAWWBK91718、TAWWCK91921

、TAWWCK91989，其余款号见备注

—/— 符合检验要求

2021-12-30～2022-01-05

—

面料（YCNNDY00017）

—

北京市昌平区北七家镇宏福创业园
28号

—

探路者控股集团股份有限公司

—

TOREAD

委托送样

合格品/B类

2021-12-30

网址:http://www.jst-gov.com

邮编:2100072、报告各页条码不一致或报告与扫描二维码显示的内容不一致无效。

4、如对本报告有异议，应于收到报告之日起15日内向本院提出。

电话/传真:025-85770158/857700183、未经本院批准，不得复制(全文复制除外)报告。委托送样检验结果仅对来样负责。

地址:南京市光华东街3号

—

     编制：

T/FM 002-2020《针织面料理化性能要求》、客户要求

&[编制签名}}

1、报告无“检验检测专用章”，或无批准人签字，或无二维码，或涂改，或不完整无效。

检验结论

&[签发签名}}

    样品经检验，所检项目符合T/FM 002-2020《针织面料理化性能要求》标准。

颜色：19SS黑色 其余款号：TAWWCK92988、
TAWWCK92928

签发日期: 2022年01月5日



共 2 页  第 2 页     

序号 测 试 方 法 技术要求 检验结果 单项判定

1
GB/T 12703.1-

2008(温度20℃ 相对
湿度35%)

≤15 1 合格

______________________________

检 测 结 果

检 验 项 目

JST-AW202101129TL

静电压半衰期(洗前)(s)
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