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客
户
提
供
信
息
及
要
求

委托单位/地址
Applicant

海丽汉森安骊（上海）商业管理有限公司
HH-ALI(Shanghai) Commercial Management Co.,
Ltd

送样人：

Contact
Lily

/ 电话：Tel. /

生产单位/地址
Manufacturer

/

/

样品信息
Information 
of Submitted 

Sample

样品名称：
Sample Name

YK1994双面绒布Fleece 商标：

Trademark
HELLY HANSEN

样品总数：
Sample Count

1块 
1Piece(s) 

号型规格：
Size or 
Specification

/ 颜色：
Colour

/

质量等级：

Quality Grade
/

安全类别：

Safety 

Category

C类
Class C

产品款号或货号：
Style No. or
  Order No.

HC3ACJK91M，HC3ACJK91W

判定标准：
Test 

Standards

GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范(C类)
National General Safety Technical Code for Textile Products(Class C)
海丽汉森服装产品理化性能标准（里料内控）

样品描述
Test Part 
Description

1# L/GREY 针织物Knitted Fabric 140×180cm，缸号Lot No.23030347

检验性质
Test Type

委托检验
Commission Test

样品接收日期
Date of 

Submission
2023-05-06

报告发布日期
Date of Checking

2023-05-10

检验日期
Test Date

2023-05-06
到

To
2023-05-09

执行标准

Test Standards

  见附页

  See next page(s)

检测结论
Conclusion

检测结果及符合性见附页。
Test results and compliance refer to next page(s).

检测单位盖章

Stamp of Inspection Unit

备注
Remarks

客户声明提供的产品款号所采用物料与被测样品相同。本机构不对客户提
供的样品款号与被测样品的关联性负责。
The client declares that the material used for the provided 
style number of the product is the same as the tested 
sample.The lab is not responsible for the correlation 
between the provided style No./Order No. and the tested 
sample.

批准：

Approver

审核：

Checker

编制：

Editor
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检测项目
Test Items

项目描述
Description

单位
Unit

标准值
Standard 

Requirement

实测值
Results

评价
Conclu
sions

执行标准/备注
Test Method/

Remarks

1#    L/GREY 针织物Knitted Fabric 140×180cm，缸号Lot No.23030347   

耐水色牢度
Colour Fastness to 

Water

变色
Colour Change

级
Grade

≥4 4-5

符合
Pass

GB/T 5713-2013沾色
Colour 
Staining

级
Grade

≥3-4

羊毛Wool4-5
腈纶Acrylic4-5

聚酯Polyester4-5
锦纶Polyamide4-5

棉Cotton4-5
醋纤Acetate4-5

摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

干摩
Dry

级
Grade

≥3-4 4-5
符合
Pass

GB/T 3920-2008
湿摩
Wet

级
Grade

≥3-4
（深Dark 3）

4-5

汗渍色牢度
Colour Fastness to 

Perspiration

变色
Colour Change

级
Grade

≥4 4-5

符合
Pass

GB/T 3922-2013沾色
Colour 
Staining

级
Grade

≥3-4

羊毛Wool4-5
腈纶Acrylic4-5

聚酯Polyester4-5
锦纶Polyamide4-5

棉Cotton4-5
醋纤Acetate4-5

甲醛
Formaldehyde 

Content
/ mg/kg ≤300

未检出
(低于检出限20mg/kg)

Undetected
(＜ 20mg/kg)

符合
Pass

GB/T 2912.1-2009

pH
pH Value

氯化钾萃取
KCl Extract

/ 4.0～9.0 6.8
符合
Pass

GB/T 7573-2009

偶氮
Azo

/ mg/kg
禁用

Not Used
（≤20）

未检出
(低于检出限5mg/kg)

Undetected
(＜ 5mg/kg)

符合
Pass

GB/T 17592-2011

异味
Odour

/ /
无异味

No Odour
无异味

No Odour
符合
Pass

GB 18401-2010

------------------------------------------------------------

以下空白

Blank Part Below
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样  品  Sample
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